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SPRUHTROCKNUNG
N DERWIRBELSCHICH T

Innovative Produkte mit neuen Funktionalitdten

Die Trocknung feststoffhaltiger FlUssigkeiten in SpruohtUrmen ist ein etabliertes Verfahren. Eine viel-
versprechende Variante ist die Trocknung im Wirbelschichtverfahren. Diese innovative Technologie ist
nicht nur eine besonders schonende und effektive Alternative, sondern bietet darUber hinaus eine Reihe
weiterer Vorteile: Anwendungsverhalten und Produkteigenschaften lassen sich gezielt verdndern, das
Endprodukt ist in seinen physikalischen Eigenschaften einem Produkt aus einem Spruhturm héaufig
Uberlegen und I@sst sich direkt weiterverarbeiten.

In Wirbelschichtanlagen kénnen neben der Trocknung verschiedene weitere Prozessschritte parallel
durchgefuhrt werden. Die Partikel werden im gleichen Apparat durch Granulation, Agglomeration,
Coating oder Mikroverkapselung mit zusétzlichen Funktionalitéten ausgestattet. Partikeleigenschaften
wie KorngroBenverteilung, Rieselfdhigkeit und Schiuttdichte lassen sich exakt und reproduzierbar einstellen.
So ergeben sich ganz neue Moéglichkeiten zur Entwicklung und Umsetzung vollig neuer Produktideen.

Mehr als heiBe Luft

Die Wirbelschichttechnologie ist eines der wich-
tigsten Verfahren zur Formgebung von flUssigen
und pulverférmigen Substanzen. Durch die gezielte
Verdnderung physikalischer Eigenschaften lassen
sich Produkte mit einem individuell definierten
Profil erstellen. Anspruchsvolle Branchen wie die
Lebensmittelindustrie, Pharmazie, die Chemie,
Feinchemie und Biotechnologie profitieren von
den vielen Vorteilen der hoch entwickelten
Wirbelschichtverfahrenstechnik:
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Effiziente Trocknung

Schonende Behandlung von Enzymen,
Aromen, Vitaminen, Sporen

Schutz vor Oxidation

Verringerung der Hygroskopizitat
Erhalt der Enzymaktivitat

Mischungen stabilisieren

Feinstaub reduzieren

Pulver instantisieren
Presseigenschaften verbessern
Loslichkeit optimieren

Geruchs- und Geschmacksmaskierung
Gezielte Wirkstofffreisetzung
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1 In der Wirbelschicht lassen sich FlUssigkeiten zu trockenen
Granulaten aufbauen
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Hohe Effizienz

In der expandierten Wirbelschicht herrschen ideale
Bedingungen fUr einen intensiven Warme- und
Stoffaustausch. In einem Wirbelbett werden Fest-
stoffpartikel (z. B. Granulate oder Pulver) von unten
mit einem Gas durchstromt, so dass die Produkt-
schicht fluidisiert und eine groBe Produktoberfldche
erzeugt wird. In diesem Zustand werden die Partikel
optimal vom Trocknungsmedium, beispielsweise
Luft, umstromt.

Die Partikel sind nicht nur rundum zugdnglich fur
Trocknungsluft, sondern auch fur das Auftragen von

FlUssigkeiten. Werden nun feststoffhaltige Losungen,

Suspensionen, Emulsionen oder Schmelzen auf das
bereits fluidisierte Feststoffteilchen aufgedust, dann
trocknet der Feststoff nicht wie bei der klassischen
Spruhtrocknung im freien Raum, sondern auf den
bereits vorliegenden Partikeln. Da sich die Partikel in
steter Bewegung befinden, gibt es keine Verklebun-
gen, es sei denn, man legt es bei der ProzessfUhrung
gezielt darauf an. Im Gegensatz zum Spruhturm
muss einmalig eine Produktvorlage geschaffen
werden. Ublicherweise ist dies gesiebter oder ver-
mahlener Feinanteil aus der Produktion. Die weiteren
Granulationskeime werden im Prozess erzeugt.
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Produktzufuhr
FlUssigkeit

Produktentleerung
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Endprodukt
(granuliertes,
frei flieBendes
und staubfreies
Produkt)

1 Schematischer Aufbau eines kontinuierlichen Spriuhgranulationsprozesses

Aufgrund des idealen Wé&rme- und Stoffaustau-
sches und den isothermen Bedingungen im Wirbel-
bett wird die eingetragene thermische Energie
direkt in Verdompfungsenergie umgewandelt, so
dass die Produkttemperatur beim Trocknungs-
prozess wesentlich niedriger ist als im Spruhturm.
Das macht den Wirbelschichtprozess zu einem

hocheffektiven aber dennoch schonenden
Trocknungsverfahren: Die thermische Belastung
des Produktes ist wesentlich geringer und auch
empfindliche Komponenten wie Enzyme, Vitamine,
Aromen und Wirkstoffe werden in der Wirbel-
schicht besonders schonend behandelt, da auch
die Verweilzeit einstellbar ist.
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GroBte Flexibilitat

AMANDUS KAHL Wirbelschichtanlagen sind so konstruiert, dass die Variationsmaoglichkeiten fur Produkt-
und Prozessparameter, fUr Temperatur-, Stromungs- und Spruheinstellungen sowie fUr die Kombination
der Verfahren praktisch unbegrenzt ist. Wir bieten Anlagen sowohl im Batch- wie im kontinuierlichen
Verfahren. Im Vergleich zu SpruhtUrmen sind unsere kontinuierlichen Conti FB-Anlagen kompakt gebaut

und daher in der Roumplanung wesentlich flexibler.

Beispiel SprUhgranulation

Mit diesem Verfahren lassen sich kompakte, nahezu
runde Granulate mit hervorragenden physikalischen
Eigenschaften herstellen. Bei der Spruhgranulation
werden feststoffhaltige FlUssigkeiten zerstdubt und
treffen in Tropfenform auf die Granulationskeime.
Dabei verdunstet die FlUssigkeit, der Feststoff wird
auf den Granulationskeim aufgezogen und bildet
einen Mantel. Dies wiederholt sich im Wirbelbett
laufend, so dass schalenartig aufgebaute Granulate
entstehen. Parameter wie KorngréBe, Restfeuchte

Slurry
(z. B. Suspension, Losung,
Emulsion, Schmelze)
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Startgranulat

und Feststoffgehalt kbnnen in der Spruhgranulation
sehr genau eingestellt werden. Das Verfahren eignet
sich fur alle Anwendungen, in denen ein homogenes,
staubfreies Produkt mit hohem Schuttgewicht erzielt
werden soll.

Produktbeispiele: Aromen, Calciumlactat, Alumini-
umoxid, Stérke, Natriumsilikat, Zirkonoxid, Harnstoff,
Ammoniumsulfat, Detergentien, Mentholgranulat,
Calciumcarbonat.

Spruhen Aufziehen

1 Wirbelschicht-Spruhgranulation

Trocknen Schichtaufbau

Beispiel Spruhtrocknungs-Agglomeration

Der kombinierte Prozess aus Spruhtrocknung
und Agglomeration ermoglicht gut flieBfahige,
staubfreie Agglomerate mit optimalen Instant-
eigenschaften. Im ersten Prozessschritt wird eine
feststoffhaltige FlUssigkeit zerstdubt, verdunstet
und bildet spruhgetrocknete Granulatkeime.
Diese verwirbelten Partikel werden im zweiten
Schritt weiter mit der feststoffhaltigen FlUssigkeit
bespruht. Zwischen den einzelnen Partikeln

bilden sich dadurch Flussigkeits- und Feststoff-
brucken, die zum Wachstum der Agglomerate
fuhren. Die Kombination beider Verfahren ermog-
licht vielfaltige Produktvariationen.

Produktbeispiele: Malzgetrank, Pflanzenschutz-

mittel, Ginseng, Aromen, Vitamine, Pflanzenextrakte,

Sporenfermente, Instantkaffee, Proteine, Getrdnke-
pulver, Enzyme.
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Slurry Spruhgetrocknete | Fertige

(z. B. Suspension, Losung, Kerne ‘ Agglomerate
Emulsion, Schmelze) (
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1 Spruhtrocknungs-Agglomeration

Beispiel Mikroverkapselung

Durch die Mikroverkapselung lassen sich feste und flussige Aktivstoffe homogen in ein Trdgermaterial
einbinden. Es entstehen Partikel mit einem genau definierten Profil, die stabil gegen AuBeneinflUsse sind.
So lassen sich beispielsweise pharmazeutische Wirkstoffe oder Aromen gezielt und zeitversetzt freisetzen.

Produktbeispiele: Aromen, Vitamine, Milchs&urebakterien, Enzyme, Starterkulturen, Fischédle, Omega-3
Fetts@uren, Farbstoffe, Aminosd&uren, Mineralstoffe.

Slurry mit den zu Fertiges
verkapselnden Inhaltsstoffen Granulat
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Spruhen Aufziehen Trocknen Verkapselung

M Mikroverkapselung

Neue Funktionalitédten

Wahrend herkdbmmliche SpruhtUrme nur fur die Trocknung des flussigen Rohstoffes ausgelegt sind, lassen sich
mit den verschiedenen Verfahren der Wirbelschicht die individuellen Feststoffeigenschaften gezielt definieren.

> Wirkstoffe, Vitamine, Aromen oder Enzyme kdnnen in einem stabilen Mischungsverhdaltnis fest
in das Endprodukt eingebunden werden, so dass eine homogene Verteilung gesichert ist.

> Durch eine gleichzeitige Agglomeration lassen sich staubfreie, rieselfdhige Partikel auflbauen,
die direkt Instanteigenschaften oder eine verbesserte Pressfdhigkeit aufweisen.

> Zu Granulaten aufgebaute Partikel kénnen bei geeigneter ProzessfUhrung eine runde, glatte
Oberfldche aufweisen, sind dicht und kompakt und besitzen ein hohes Schuttgewicht.

- Mehrere Rezepturkomponenten — entweder fest oder flussig — lassen sich entmischungsfrei zu einem homo-
genen Compound verbinden. Das homogene Endprodukt ist typischerweise staubfrei und sehr gut flieBfahig.

- Die KorngroBenverteilung ist in weiten Bereichen einstellbar, dadurch lassen sich verschiedene
Produktgualitéten herstellen.
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